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1.0m of 3.25g/t Au Q 1.0m of 4.72g/t Au
3.5m of 4.91g/t Au
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1.1m of 5.98g/t Au 5.3m of 1.24g/t Au

2.4m of 0.93g/t Au 3.1m of 0.96g/t Au

8.0m of 2.65g/t Au 18.0m of 0.81g/t Au
4.0m of 2.55g/t Au \\" 6.6m of 1.27g/t Au

1.0m of 7.81g/t Au ‘ 27.5m of 8.26g/t Au
.0m of 17.84g/t A

pimolizeaty vy 64.7m of 2.39g/t Au
4.0m of 0.92g/t Au ‘ 4.5m of 1.62g/t Au
>0m ont-s2git Au / '?Mm of 2.48g/t Au

4.0m of 1.26g/t Au 7.0m of 0.94g/t Au

-
1.1m of 8.15g/t Au \ 9.1m of 1.28g/t Au

2600m 3.6m of 1.18g/t A
5.0m of 6.57g/t Au \ SRCHRLRE R

8.0m of 8.69g/t Au
6.6m of 1.36g/t Au \

2.0m of 1.30g/t Au
5.0m of 0.89g/t Au

2.0m of 1.34g/t Au
14.5m of 2.35g/t Au 130 7

5.0m of 0.67g/t Au 165

60.0m of 10.06g/t Au

i} VENTANA GOLD CORP.

LA MASCOTA ZONE
Drill intercepts are based on a 0.5 gram per tonne gold cut-off :
with no upper cut. Drill intercept lengths shown are down-hole SeCtlo_n 9900E
lengths reflecting apparent widths of mineralization. (Looking East)
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